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Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!
Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spullvorgange nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
durchzuflihren, bis das Spllwasser sauber ist.
L [m] Verbund I-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2
5,500 118550 121230 398020 278073 278069
Zulassige Abweichung Oberﬂg'ichenabwick\ung VP
Permissable tolerance Circumference PU
:Leli(:?:ed 108 MaRstab Gewicht
o 326 s 1:1 weigtw  1.844 58 g/m
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