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Achse Staffelbaum
oben

Die Beschichtung sollte moglichst auf einer
Vertikalanlage durchgefiihrt werden.

Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt
aufzustaffeln.

Y

Imal mittig
zusatzlich unterstitzt

& Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflichen zum mittleren
Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewahrleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Technische Anderungen vorbehalten. © Schiico International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
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