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A-Schale

Beschichtung:
Nur fur Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spulvorgange nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
durchzufihren, bis das Spilwasser sauber ist.

Verbund [-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2
430630 430610 430620 284830 28411
356980 356830 356840 284831 284113

Zulassige Abweichung Obeﬁl-a'chenabwicklung
Permissable tolerance Circumference

mech.
polished - 83 )
Mafstab Gewicht

o 344 | seale 1: Wight 2292.92 g/m

Palimaie Abmale beschichtet

VP

PU Info-Plan:

Close tol. Std. tolerance coated Werkstoff

Original / Anderung Datum Material
Revision / Version 0201 Date Name

Name 22.01.2013 Senennung Profil
Beschichtungstext geandert o Beatrix rofl
Shecked Rethmeier

Yoo Schiller | Schiico ADS 90 PL.SI Fligelrahmen 83
k. 430630 BP 0000
SCHUCO B, o [
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