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Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.
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214
50Zulässige Abweichung

Permissable tolerance polished
uml.
total

mech.
Circumference

1 : 1Ma�stab
Scale

Rethmeier
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Gewicht
Weight g/m1146.25

Änderungsgrund
Change reason

Oberfläche
Surface

)arbe
Colour

Werkstoff
Material

Norm

L [m] Verbund I-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2
5,5 362130 3�8180 3�81�0 28�53� 28�53�


