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Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spulvorgdnge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
durchzufiihren, bis das Spllwasser sauber ist.

L [m] Verbund I-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2
6,000 363890 345280 347120 224085 224089
weg1.009,73 g/m Cireomioronca 0| Suriace
Pormissatl toarance ot 77 [rame

;JQTaIi 280 Colour

beschichtet _ | Werkstoff

coated Material
Resioon veran. 0302 Nom
And_er_ungsgrun_d MaRstab 1 . 1 Benennung
Rewslor.l/Verslon _ Scale - Title B|endrahmen 26/51
statische Werte & Gewicht |23 07.11.2016
aktualisiert Smn _ Staebeler-Grund, M. )

g Wedemeyer, J. | Schico AWS 65 Profil

oo Godecker, C. | o

- 363890 _BP_0000
scHUCO =
valid without signature

Inventor




