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Beschichtung:

Y

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spulvorgange nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft

durchzufihren, bis das Spulwasser sauber ist.

L [m] Verbund |-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2
6 368650 345110 346300 284027 284029
Zula's_sige Abweichung Obeﬁl-_échenabwicklung VP
Permissable tolerance Circumference PU Info-Plan:
mech.
polished - 1 68 Mafstab Gewicht
oni 400 | scale 1:1 Weight 1792.87 g/m
Palmaie Abmale beschichtet -
Close tol. Std. tolerance coated Werkstoff
S et 0201 D
Name 07072009 _El}iflzennung P flI
SAP Gewicht+Text aktualisiert |1 Schaper rofl
Checke Ackermann
Yoo Nienhiser | Schico AWS 75.SI Statikpfosten 34/A25
A 368650 BP 0000
A\ /4
EDV erstellt tz fir




