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Beschichtung:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spulvorgange nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft
durchzufihren, bis das Spulwasser sauber ist.

L [m] Verbund |-Schale A-Schale Steg PA1 Steg PA2

6 373850 361490 361490 224073 224073

Zulassige Abweichung Obeﬁl-a'chenabwicklung
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Mafstab Gewicht

:‘(:Tali 375 Scale 1 1 Weight 294555 g/m

Palmaie Abmale beschichtet -
Close tol. Std. tolerance coated Werkstoff

Original / Anderung Datum Material
Revision / Version 0201 Date Name

Name 05.08.2009 Benennung .
Profil

SAP Gewicht aktualisiert Sraa Schaper

Shecked Leistner

Yoo Nienhiser | Schico AWS 50 Kupplungsprofil 100

373850 BP 0000
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