Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen,

Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Bezueglich Rechtsansprueche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

(74)

(75)

Achse Staffelbaum

= unten

(124)

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung :

Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht dberschreiten.

Eloxal : Die Spilvorgdange nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzufihren,
bis das Spilwasser sauber isft.
Lagerlinge Profil- |- A- Verbundleiste
Verbund Schale Schale GL NU NU.m.Sch.
5.5m - - - - - -
6m 380190 182720 182760 - - 244391
6.5m - - - - - -
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