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Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf

180°C nicht Uberschreiten.

Eloxal: Die Spulvorgange nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzufihren,
bis das Spulwasser sauber ist.
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Zula's_sige Abweichung Obeﬁl_échenabwicklung VP
Permissable tolerance Circumference PU Info-Plan:
bevahed - 350 -
MaRstab Gewicht
o 583 | scale 1:1 Weight 3898.67 g/m
Pamale AbmaRe beschichtet -
Close tol. Std. tolerance coated Werks.mff
Rt veem' 0100 b
Name 20.01.2009 Benennung .
o Merker P rOfII
Shedked Fischer
Yoo Nienhiiser | Schiico AWS 60.HI  Riegel/Pfosten 150/200
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