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Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
nicht iUberschreiten.
Eloxal: Die Spilvorgange nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzufihren,
bis das Spilwasser sauber isft.
Lagerlinge Profil- |- A- Verbundleiste
Verbund Schale Schale VLT VL2
5.5m 395140 398180 398190 224091 224091
Permissable tolerance ::;r'.nd Crcun_lferenee 50 :UEstab I:o-.P:n:
- 214 [s=="  1:1 Weign g/m
Name 04.11.2005 | SLOEED | %o .
o Schiégel Profil
checked Rethmeier
g Schiller| SP 2012 BT 50 Wechselprofil 25
395140 BP 0000
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