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Coating:

In general, the profiles must be jigged, without bow or
twist, in all aluminium hollow chambers.

The object temperature must not exceed 180 °C.
Failure to observe this maximum temperature

may result in the profiles being out of square.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Anodising:

Anodised composite profiles must be only be created as
profiles rolled by the customer or rolled by Schiico.

The half profiles must be anodised before being joined.

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder
Schiico-Verbund realisierbar.

Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

the profiles using vertical

It is preferable to surface-treat
m v| coating systems.

Die Profile sollten bevorzugt
in Vertikal-Beschichtungsanlagen
oberflachenbehandelt werden.
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