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Coating:
In general, the profiles must be jigged, without bow or
twist, in all aluminium hollow chambers.
- The object temperature must not exceed 180 °C. |
Failure to observe this maximum temperature
may result in the profiles being out of square.
Beschichtung:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern
spannungsfrei aufzustaffeln.
F Die Objekttemperatur darf 180°C nicht tberschreiten. F
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