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Sotfto

Listello

Parte esterna

VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarita in modo
che non subisca tensionafure

La temperatura massima raggiungibile sul profilo e di 180°

O0SSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarita in modo

che non subisca tensionafure.
Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire
piu lavaggi con acqua deminarilizzata.

Technical data subject to change. © Schico International , Italia. All Rights Reserved.

Dati tecnici soggetti a variazione. © Schiico International , Italia. Tutti i diritti riservati.
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