
Art.-Nr. Farbe Schichtdicke GlanzgradBeschichtung

E6/EV1

470520 roh

470526 DIN 17611 min. 20 µm 8  +-5

E6/C35 schwarz470527 DIN 17611 min. 20 µm 10  +-5

(7
)

(16.4)

Schüco-weiß470521 SN 01.86-47 min. 70 µm 70  +-10
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