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Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern

spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht Uberschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern

spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spulvorgange nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft

durchzufiihren, bis das Spulwasser sauber ist.
L [m] Profil I-Schale ~ |A-Schale |M-Schale Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
5,500 522100 506710 506750 506730 PA |278983 278987 278983 278985
6,000 507180 506090 506110 506280 PA 224079 278857 224079 278263
6,500 522110 506720 506760 1506740 PA |245046 278989 245046 278155
T 2647.40 g/m R
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